
ABSTRAK

Telah dilakukan pengujian uji kekerasan material dengan metode brinell, dengan spesimen yang digunakan adalah  sproket yamaha, suzuki, dan honda serta menggunakan bola baja, berdasarkan hasil analisis dari hasil pengujian, pada spesimen sprocket yamaha diperoleh nomor kekerasan 183,67 BHN, nomor kekerasan rata-rata pada spesimen sproket suzuki 179,00 BHN dan pada sproket honda dengan nomor kekerasan rata-rata 209,67 BHN.
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